Suunnittelija Sisaltd
Taimo Sillamze Loivat bitumikermikatot YP D ET . 30 1

Lauta-alusta

Alipainetuuletin

Rakennuskohde Tyénumero Katteen paloluokka Tekija Pvm
XX XX BROOF(t2) XX 2.3.2019
Katon kaltevuus Vedeneristysluokka Muutos Muutospvm
>1:80 VES80 XX XX
I

alipainetuuletin

kittaus tarvittaessa

_/ ~

ylimaarainen vahvistuskermi <300 mm

kermin limitys <150 mm

tuuletusvali

J \ katon kaikissa

kohdissa <100 mm

Tybohje :

1. Alipainetuulettimet liitetdan kiinteilla laipoilla vedeneristykseen. Laippojen leveyden on oltava vahintaan
150 mm

2. Alipainetuulettimia valmistetaan mm. putken halkaisijoilla 75 mm, 110 mm ja 160 mm

3. Asennetaan vahvistuskermi laipan alle, joka on vahintdan 150 mm suurempi kuin laippa

4. Laipan liimattavat osat puhdistetaan ja lammitetaan

5. Laippa liimataan alustaan bitumilla

6. Laipan paalle liimataan vahvistuskermi, jonka reikd on n. 50 mm isompi kuin kumilaipan kaulus.

Vahvistuskermin tulee liimautua aluskermiin n. 150 mm ohi laipan
Vahvistuskermin paalle hitsataan pintakermi, jonka reika tehdaan kumilaipan kauluksen kokoiseksi
8. Lapiviennin juuri voidaan lisatiivistda kumibitumikitilla.

N

Erikoismaininnat

e Tuuletusuunnitelmassa huomiodaan mm. tuuletus raystailta ja
seinaliittymista seka alipainetuulettimien maara ja sijoitus.

o Alipainetuulettimien avulla parannetaan kattorakenteen tuuletusta. Niiden
sijoitus ja lukumaara on suunniteltava tapauskohtaisesti.

e Alipainetuulettimia ei saa sijoittaa jiirikohtiin tai I&helle toisiaan
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Muokattu 02.03.2019




